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Messprotokoll Rumpfstärkenmessung MS Liesbeth

WasserLinie = 960
900800700600500400300200100

Linz, Winterhafen am 1. Oktober 2011, 8-10 h

Messgerät: Genauigkeit 0,1 mm
Messfrequenz 5 MHz, Material Stahl
Kontroll/Eichmessung Stahl 5mm
Alle Angaben in mm, WL je 3 Messungen/m.

Messzeugen:
Franz Xaver, Linz
Anna Lorber, Linz
Mag. Henk Stolk, Linz
Günter Hufnagl, Linz
Holger Watermann, Linz
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